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PROBLEMA DE MERCADO

À medida que os seres vivos envelhecem, eles
começam ase desgastar. Embora muitos fatores re-
sponsáveis pelo envelhecimento não sejam compreendi-
dos completamente, as consequências nos tecidos ósseos
estão bastante claras. Os dentes se deterioram, as ar-
ticulações tornam-se artŕıticas e os ossos ficam frágeis
e quebram. Estes fatores, somados à crescente expec-
tativa de vidaatual, tem como consequência o crescente
número departes artificiais ou protéticas implantadas em
indiv́ıduos a cada ano. O desafio fundamental no campo
dos biomateriais consiste em obter materiais ou disposi-
tivos para serem utilizados em implantes que substituam
os tecidos vivos e que apresentem a capacidade de cresci-
mento, regeneração e reparo.

SOLUÇÃO PROPOSTA

A presente invenção tem como primeiro objeto pro-
duzirum material para regeneração óssea com bioativi-
dade e bioreabsorção superiores às hidroxiapatitas mais
utilizadasem aplicações cĺınicas para preenchimento ou
enxerto ósseo. A composição da amostra espećıfica a ser
obtida vai depender do tipo do osso que vai ser regen-
erado ou enxertado (ossos que realizam muito ou pouco
esforçof́ısico, partes internas ou externas), assim como
dascaracteŕısticas do paciente que vai requerer o im-
plante, enxerto ou preenchimento ósseo, o qual pode ser
criança, adulto ou paciente com deficiência óssea.

É posśıvel observar que a tecnologia desenvolvidaap-
resenta similaridade composicional ou microestrutural-
com o osso humano, proporcionando tempo deregen-
eração óssea inferior a 90 dias e elevando acapacidade
de regeneração em defeitos ósseos cŕıticos.

DIFERENCIAIS

As hidroxiapatitas estequiométricas podem ser con-
stitúıdas por part́ıculas pequenas, porém, osbiomate-
riais comerciais à base delas, após o processode fab-
ricação, são tratados a elevadas temperaturas e apre-
sentam como formato final, para uso cĺınico, part́ıculas
maiores que 100 nm, na maioria das vezes, formada por
duas fases cristalinas. Este processo desinterização pode
melhorar as propriedades mecânicas do material, mas
inviabiliza suascaracteŕısticas nanoestruturadas dimin-
uindo a atividade qúımica do material e suas pro-
priedadesde reabsorção no meio biológico. O processo
desenvolvido para a produção denanopart́ıculas de car-
boapatitas envolve umaregularidade e um controle do
tamanho da part́ıcula, bem como variabilidade composi-
cional controladada quantidade de carbonato para au-
mentar suasemelhança com os diferentes tipos de ossos
humanos.

POTENCIAL DE MERCADO

O material desenvolvido apresenta similaridade
qúımica e microestrutural ao osso humano, visando à
aplicação na medicina e na odontologia, sendo destinada
ao enxerto ósseo.
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